WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH GRUNTOW SPOISTYCH
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Pobrane prébki Badania makroskopowe Konsystencja e

Granice

Nr otworu
Gtebokos¢ pobrania w m ppt
Rodzaj gruntu i barwa
Liczba wateczkowan
Stan gruntu
CaCo; (%)
Wilgotnos$¢ w, (%)

Plynnosci w; (%)
Plastyczno$ci wp (%)
Stopien plastycznosci I,

Rodzaj préobki NNS, NW, NU
Wskaznik plastycznosci Ip (%)
Numer warstwy geotechnicznej

1 2,5 | NW | Gp, brazowa | 4/4/3 pl 3-5 15,7 1 23,1 | 11,8 | 11,3 | 0,35 Ib
résé%;: 'l' Dokumentacja badan podloza gruntowego
dla projektowanej przebudowy drogi
GEalalr'cf)_S-C- wraz z kanalizacjq deszczowq w Czestawicach
ul. Iwanowskiej 10d
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