Szczegot A
skala 1 : 20

Przekroj konstrukcyjny na mijance

Przekroj konstrukcyjny na prostej oraz na tukach W1, W2, W3 od km 0+000,00 do km 0+928,00 Przekroj konstrukcyjny od km 0+944,00 do km 1+222,48 Przekroj konstrukcyjny na przelewie przeciwpowodziowym od km 0+928,00do km 0+944,00
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1 | warstwa z kamienia tamanego 0/63 gr. 15 cm 1 | warstwa z kamienia tamanego 0/63 gr. 15 cm

1 | warstwa z kamienia tamanego 0/63 gr. 15 cm A

1 | warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm

2 | warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4cm

3 | wyréwnanie podbudowy kamieniem famanym 0-31,5 gr. 10cm
istniejgca podbudowa z kamienia tamanego $r. grubosé
warstwy 10-13 cm

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm

warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4cm

podbudowa z kamienia famanego stab. mech. gr. 20cm
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piaski drobne w potozu do gt. 2,00m

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm

warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4cm

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm

warstwa Scieralna z bloczkdw bet. drogowych 38x25x12 gr. 12cm

wyrownanie podbudowy kamieniem tamanym 0-31,5 gr. 10cm

warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4cm

podsypka cem. - piaskowa 1 : 4 gr. 5cm

istniejgca podbudowa z kamienia tamanego $r. grubosé
warstwy 10-13 cm

podbudowa z kamienia famanego stab. mech. gr. 20cm

podbudowa z kamienia famanego stab. mech. gr. 25cm

stabilizacja podtoza mieszankg cemento-popiotowo-zuzlowg
(Rm = 1,5-2,5MPa) gr. 15 cm

5 | piaski drobne w potozu do gt. 2,00m 5 | piaski drobne w potozu do gt. 2,00m mNON®© O* w
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1 obrzeze betonowe 30x8cm mm
2 podsypka piaskowa gr.3cm 2
N
Przekréj konstrukeyiny na tuku W4, W5, W6, W7, W10 Przekroj konstrukcyjny na tuku W8, W9 Przekroj konstrukcyjny w miejscu zjazdu @ﬁ@
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warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm

warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4cm

wyrédwnanie podbudowy kamieniem famanym 0-31,5 gr. 10cm

istniejgca podbudowa z kamienia tamanego $r. grubosé
warstwy 10-13 cm

piaski drobne w potozu do gt. 2,00m

1 | warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm

2 | warstwa wigzgaca z bet. asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4cm

3 | wyrédwnanie podbudowy kamieniem famanym 0-31,5 gr. 10cm

warstwy 10-13 cm

istniejgca podbudowa z kamienia tamanego $r. grubosé

5 | piaski drobne w potozu do gt. 2,00m

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm

warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4cm

podsypka cem. - piaskowa 1 : 4 gr. 3cm

wyrédwnanie podbudowy kamieniem famanym 0-31,5 gr. 10cm

podbudowa z kamienia famanego stab. mech. gr. 20cm

istniejgca podbudowa z kamienia tamanego $r. grubosé
warstwy 10-13 cm

piaski drobne w potozu do gt. 2,00m

w Kosmidrach gm. Pawonkow
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