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W odpowiedzi na pytania dotyczqce trdci SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo Zam6wien Publicznych Zamawiajqcy Miasto i Gmina Mikstat wyjasnia:

1. Pytanie: SST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw. Wymagania og61ne" podaje
wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego wg PN-S-06102 natomiast Opis
Techniczny podaje zar6wno PN-S-06102 jak i PN-EN 13285 i WT 4. Prosimy
o ujednolicenie wymagan i dokladne okreslenie wg jakich wymagan nalezy wykonac
warstw~ podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Odpowiedz:
Podbudowa ma bye wykonana wg PN-EN 13285 i WT -4 w zakresie wymagan
materialowych a w zakresie wymagan geometrycznych wg wymagan PN S- 06102 tak
jak w opisie technicznym.

2. Pytanie: Dane wyjsciowe do projektowania, Kosztorys i Przedmiar podajq
zastosowanie mieszanki 0/63 mm natomiast Opis Techniczny 0/31,5 mm. Prosimy
o ujednolicenie zapisu i dokladne okreslenie jaki rodzaj podbudowy nalezy zastosowac -
wielkosc uziamienia.
Odpowiedz:
Podbudowa ma bye wykonana wg zapisu w Kosztorysie slepym tj. z mieszanki
z kruszyw twardych 0/63 mm.

3. Pytanie: SST D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiqzqca
i scieralna" podaje wymagania dla warstwy wiqzqcej natomiast pozostale elementy w/w
specyfikacji nie przewidujq zastosowania tego rodzaju warstwy. Prosimy 0 wyjasnienie
czy nalezy wykonac warstw~ wiqzqcq z mieszanki mineralno-bitumicznej czy tylko
warstw~ scieralnq.
Odpowiedz:
Nawierzchnia winna bye wykonana z MMA AC 11S 50/70 wymagania dla warstwy
scieralnej s~ podane w tablicy nr 1 SST D-05.03.05.


