
Lesznowola ul. Słoneczna

P14 – 0+100 str. prawa (P14.1, P14.2)
MMA grubości 3,2 cm, podbudowa stabilizacja betonowa.

P15 – 0+350 str. lewa (P15.1, P15.2)
MMA grubości 4,4 cm, podbudowa stabilizacja betonowa.

P16 – 0+600 str. prawa (P16.1, P16.2, P16.3)
MMA grubości 4,0 cm, podbudowa stabilizacja betonowa grubości 7,7 cm. Stabilizacja bardzo 
popękana, częściowo całkiem rozsypana. Pod stabilizacją piach.

P17 – 0+800 str. lewa (P17.1, P17.2, P17.3)
MMA grubości 4,2 cm, podbudowa stabilizacja betonowa grubości 8,7 cm. Stabilizacja bardzo 
popękana, częściowo całkiem rozsypana. Pod stabilizacją piach.

P18 – 1+000 str. prawa (P18.1, P18.2, P18.3, P18.4, P18.5)
MMA grubości 5,6 cm, podbudowa stabilizacja betonowa grubości 8,2 cm. Stabilizacja bardzo 
popękana, częściowo całkiem rozsypana. Pod stabilizacją piach.

P19 – 1+200 str. lewa (P19.1, P19.2, P19.3)
MMA grubości 4,9 cm, podbudowa stabilizacja betonowa grubości 6,8 cm, pod stabilizacją piach.


